Zaznam ¢. 61066/3

NB

Protokol o vysledku posuzovani

1951

Pocatec¢ni inspekce: |:|

Pravidelny dozor: Mimoradny dozor: Dlzl

Uéastnici posuzovani

Vyrobce Nazev Reno Sumava a.s.
Adresa Prazska 326, 384 22 Vlachovo Brezi
IC 600 71 346
Oznameny subjekt 1951 Nazev SILMOS-Q s.r.o.
Adresa Kfizikova 70, 612 00 Brno
IC 269 189 27

Vyrobkova skupina
(podskupina) a technicka
specifikace

Kamenivo do betonu pro budovy, vozovky a jiné inZenyrské stavby:

e EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

Kamenivo do asfaltovych smési a pro povrchové Upravy pro vozovky a jiné

inzenyrské stavby:

o EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy pozemnich komunikaci, letidtnich a jinych dopravnich ploch

Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych smési pro vozovky a

jiné inZenyrské stavby:

o EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési
stmelené hydraulickymi pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni
komunikace

Kamenivo pro kolejové loZe pro ZelezniCni stavby:

o EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové loZze

Cil auditu

Posouzeni shody fizeni vyroby (dale jen SRV) s kritérii auditu a posouzeni
schopnosti SRV zajiStovat, Ze vyrobky splfuji pfislusné pozadavky.

Kritéria auditu

PoZadavky podle ¢&l. 1.3 pfilohy V (systém 2+) nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 (CPR), ve znéni nafizeni Komise
v pfenesené pravomoci (EU) €. 568/2014, technickd dokumentace podle
¢l. 11 bod 1 CPR, technické specifikace a dokumentace SRV vyrobce.

Rozsah auditu

Audit dokumentace SRV vyrobce a audit v mist& vyroby v nasledujicich
vyrobnach:

e Lom Sudslavice, 385 01 Vimperk — Sudslavice

e Lom pod Libinem, 383 01 Prachatice — Prachatice Il

o Lom Slavétice, 373 02 VSemyslice — Slavétice

Zastupci vyrobce

Jméno Funkce
Ing. Jifi Reindl Reditel lomarské vyroby
Blanka Hola Poradce pro SRV
Clenové tymu auditorti

Jméno Funkce
Ing. Dominik Gazdi¢, Ph.D. Vedouci tymu auditor(

Prubéh auditu
Termin Cinnost — hlavni kroky auditu a misto auditu Zaznam €.

26. 5. 2026 Planovani posuzovani a zahajovaci jednani — zpracovani a 61066/1
(12:00 - 14:00) | 0odsouhlaseni Planu posuzovani — elektronicky

1. 6. 2026 Al:ldit SvFv{V v ml'sité’vyroby — Lom pod Libinem 61066/2-2
(9:00 — 13:00) Zavérecné jednani

1. 6. 2026 Audit SRV v misté vyroby — Lom Sudslavice 61066/2-1
(14:00 — 18:00) Zavérecné jednani
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2.6.2026 Al:ldlvt S!?V v mls’te’vyroby — Lom Slavétice 61066/2-3
(9:00 - 13:00) Zavérecné jednani

26. 6. 2026 Zpracovani Protokolu o vysledku posuzovani 61066/3
(7:00 — 9:00)

PInéni kritérii auditu

Bylo provedeno posouzeni shody fizeni vyroby podle nafizeni EP a Rady (EU) €. 305/2011 (CPR), kterym
se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznaCované CE — systém 2+, pro Kameniva podle
EN 12620, EN 13042, EN 13242 a EN 13450 u posuzovaného subjektu Reno Sumava a.s., v misté vyroby
v lomech pod Libinem, Sudslavice a Slavétice.
PInéni vSeobecnych pozadavku
Vyrobce méa vybudovan a zaveden SRV, ktery je popsan v OS-7 smérnici pro fizeni vyroby kameniva.
Pravomoci a odpovédnosti za SRV jednoznaéné vyplyvaji zorganizadni struktury uvedené v
Organizaénim fadu a Organizaénim fadu pro hornickou cinnost a ¢innost provadénou hornickym
zpusobem. Dokumentace fizeni vyroby kameniva je soucasti certifikovaného systému managementu
(QMS) celé spolecnosti. QMS je certifikovany akreditovanym certifikacnim organem ¢&. 3031 — certifikat
podle CSN EN ISO 9001:2016 &. 45066 platny od 14. 5. 2024 do 13. 5. 2027.
Prezkoumani SRV vedenim v roce 2026 provedl manazer IMS (integrovaného systému managementu)
Miroslav Hanzal. PredloZzen zaznam z prezkoumani IMS (SRV zahrnuto) z 5. 2. 2026. Vrcholnou
odpovédnost ma RLV — feditel lomaiské vyroby a dilgimi odpovédnostmi a pravomocemi byli povéfeni VL
— vedouci lomu. Smlouvy na subdodavatelské &innosti jsou prezkoumavany a podepisovany RLV a
jednateli spole¢nosti. Vyrobce ma jednoznacéné postupy pro fizeni dokumentl a zaznamul popsané
v dokumentaci IMS.
Technickd dokumentace
V ramci pravidelného dozoru byla provéfena uplnost technické dokumentace z hlediska nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 (CPR) a niZe uvedenych harmonizovanych norem. Pro
vyrabéna kameniva jsou jednoznacné stanoveny technické specifikace:

e EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

e EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,

letiStnich a jinych dopravnich ploch
e EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

e EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové loze
ZkouSky typu vyrobce zpracovava akreditovana laboratof SQZ, s.r.o. (osvédceni ¢. 156/2026 z 30. 3.
2026). Vyrobce predlozil zkousky typu kompletniho vyrobniho programu posuzovanych lom.
V&echny dokumenty potfebné pro fizeni vyroby jsou uloZeny u RLV, VL v ti§t&né podobé a v sougasnosti
se pfipravuje sdilené digitalni Glozisté — prezentovano pracovnikem SQZ s.r.o. (Blanka Hola). Vyrobni
zafizeni posuzovanych lom0 odpovida charakteru vyrobku.
Postupy fizeni vyroby
V S-7 - Smérnice pro Fizeni vyroby kameniva a navazujici a banské dokumentaci jsou popsany vyrobni
procesy a stanoveny podminky pro vyrobu kameniva. V téchto dokumentech a ve schvéleném provoznim
fadu ZZO jsou definovany jednotlivé soucasti strojniho vyrobniho zafizeni a postupy pro jejich kontrolu a
udrzbu. Na strojnim zafizeni lom0 se provadi pravidelné kontroly a udrzbové prace, které jsou
zaznamenavany do knihy pochlizek a do formular{ pro zaznam z kontrol a zkous$ek stabilnich a mobilnich
zafizeni dle vyhlasky CBU. V&echny lomy maiji zpracovan plan revizi a prohlidek.
V S-7 jsou pfedepsany minimalni Cetnosti kontrol vyrobniho zafizeni v souladu s pozadavky bariské
legislativy. Zaznamy o provadénych kontrolach a udrzbé jsou ulozeny u pfislusnych VL.
Vyrobce ma stabilni dodavatele pro podporu vyrobnich procesu (vrtné a trhaci prace, zkouseni, banska
projektant apod.) a to v souladu se zkouSkami typu, kde jsou specifikovany pozadavky na vstupni
materiadly. Dale VL predlozil doklady prokazujici kvalitu veSkerych vstupnich material(, tj. prohlaseni o
vlastnostech a dodaci listy za uplynulé obdobi. Vstupni materialy jsou dopravovany, skladovany a znaéeny
tak, aby nedochéazelo k jejich znehodnoceni €i zaméné.
Vyrobce nepouziva materialy dodané odbératelem.
Kontrola a zkouseni — Protokoly o zkouskach, zaznamy a hodnoceni shody kameniva
Postup pro provadéni odbérl a kontrolnich zkouSek kameniva jsou uvedeny v S-7 a navazujici
dokumentaci. Cetnosti odbé&ru vzorkil kameniv se provadi podle vyrobniho programu lomu (evidenci
vyroby vede VL), ktery je zasilan akreditované laboratofi, jejiz pracovnici provadéni odbéry kameniva
pfimo ze skladek lomu. Kontrolni zkou$ky provadi akreditovana laboratof SQZ, s.r.o. pracovisté Trocnov.
V ramci posouzeni SRV bylo provéfeno vedeni zdznaml o odb&rech vzorkd a zkouskach (tydenni,
mésicni, pulroéni a ro¢ni). Vysledky méfeni vyhodnocuje AZL a zaznamy o shodé vysledkl s pozadavky
vyplivajicimi z TT jsou soucasti zkuSebnich protokold. Protokoly kontrolnich zkou$ek jsou uchovavany u
VL a pfipravuje se sdilené digitalni uloZisté spravované AZL.
Zmeény v nastaveni vyrobni linky provadi VL po vyhodnoceni kontrolnich zkoudek. Vyrobce ma stanoveny
tolerance a Cetnosti zkoudek v kontrolnim zkuSebnim planu (KZP).
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Zaznamy z vyroby a zkous$ek jsou fizeny v souladu s postupy organizace v ramci IMS K. Zaznamy jsou
identifikovany a uchovavany v souladu s postupy ve Smérnici pro fizeni dokumentovanych informaci.
Rizeni neshodnych produkti

Vyrobce ma v PK a vytvofeny a zavedeny postupy pro fizeni a feSeni neshod. Tyto postupy zajistu;ji
minimalizaci moznosti uvolnéni a zabudovani neshodného produktu. Postupy rovnéz obsahuji nastroje pro
analyzu zjisténych neshod a stanoveni adekvatnich napravnych opatfeni. Jsou stanoveny komunikaéni
toky pro informovani odbératele o pfipadné neshodé uvolnéného produktu. Za posuzované obdobi
neeviduje vyrobce Zadnou pisemnou stiZnost na kvalitu dodavek kameniva. Od posledniho auditu
neregistroval vyrobce Zadné reklamace ani neshodné vyrobky, které by byly uvedeny na trh.

Vycvik

Pracovnici lom( absolvovali $koleni z postupti SRV, pravidelna profesni $koleni (strojnikl, svaredd,
jefabnik( a vazacu, elektro, zdvihacich zafizeni apod.) a jsou rovnéz pravidelné proskolovani z BOZP a
PO dle banské legislativy. VL zajistuje ucast vSech pracovnik(i lomd na téchto Skolenich. Zaznamy ze
Skoleni jsou u VL.

Kontrolni, mérici a zkuSebni zafizeni

Zalezitosti tykajici se metrologie, jako jsou postupy pro zajisténi ovéfeni zkuSebniho zafizeni a jejich
Cetnost, postupy pro uzivani méfidel a jejich identifikace jsou popsany ve smérnici pro metrologii. Byly
pfedloZzeny zaznamy o ufednim méfeni a ovéfeni (mostové vahy).

Skladovani, manipulace, znaceni, expedice

Vstupni materidly i vyrobené frakce kameniva jsou dopravovany, skladovany a znaleny tak, aby
nedochazelo k jejich znehodnoceni & zaméné. Skladky i jsou vyrazné oznaceny frakci. Manipulace je
zajiStovana kolovym nakladacem.

Vyrobce navazné na vydané Osvédceni o shodé Fizeni vyroby vypracoval Prohlaseni o vlastnostech a
pfipojil oznageni CE na dodaci (vazni) list. Vyrobce v navaznosti na nové osvédcéeni aktualizuje vydané
prohlaseni o vlastnostech.

Ruazné

Byla provedena pochuzka s vizualni prohlidkou a organoleptickou kontrolou celého aredlu jednotlivych
loml zaméfena na kontrolou naplfiovani pozadavk( stanovenych dokumentovanymi postupy. Pfri
pochuizce byly provedena kontrola velina (pohovory s operatory vyroby) a skladek kameniva (oznaceni,
odvodnéni, uprava podkladu).

Identifikovana zjisténi (viz Zaznam z auditu dokumentace a Zaznam o zjisténi)

Nebyla identifikovana Zzadna zjisténi.

Kontrola realizace napravnych opatfeni

Kontrola realizace napravnych opatfeni ke zjisténim k méné vyznamnym neshodam (R) byla provedena
vedoucim tymu auditord navazné na vyrozumeéni o jejich realizaci ve stanoveném terminu.

Posouzeni shody

Vyrobce pediozil technickou dokumentaci v souladu s &. 11 CPR

Vyrobce urcil typ vyrobku na zakladé ITT v souladu s pozadavky technickych specifikaci

Vyrobce provadi fizeni vyroby v souladu s pozadavky CPR

Vyrobce provadi zkousky vzork( vyrobku odebranych pfi vyrobé v souladu s planem zkousek

Bude vydano nové osvédceni o shodé fizeni vyroby: ANO |:| NE

Zaveér

Vedouci tymu auditori na zakladé vysledk(i posuzovani konstatuje, Zze vyrobce v souladu s
nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR) provadi zkousky typu (ITT)
vyrobkli predepsanym zplGsobem a vsouladu s pozadavky stanovenymi technickymi
specifikacemi a provozuje fizeni vyroby pfi vyrobé vySe specifikovanych vyrobkl, ¢imz plni
podminky pro jejich uvedeni na trh.

Vydana osvédcéeni o shodé fizeni vyroby zlstavaji v platnosti beze zmény.

Pouceni

Podminkou udrzeni platnosti osvédCeni o shodé Fizeni vyroby do dalSiho obdobi je provedeni
pravidelného dozoru do 12 mésicuq, tj. k datu vydani osvédceni.

Proti pfedlozenému protokolu je mozno podat namitky do 15 dnl od jejiho doruceni fediteli oznameného
subjektu.

Veskeré informace uvedené v tomto protokolu a v ostatnich zaznamech z posuzovani jsou divérné, a bez
souhlasu vyrobce se nesmi poskytovat tieti osobé.
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Protokol zpracoval (datum a jméno) 26. 6. 2026, Ing. Dominik Gazdi¢, Ph.D.
Schvdlil RNB (datum, jméno, podpis) 26. 6. 2026, Ing. Ivo Dusek
Potvrzeni platnosti certifikace: Ing. Ivo ﬁig_“lég‘gsg"e‘fpsa'
ANO Ne [] Dusek  Tusorsoron
Rozdélovnik 1. Vyrobce
2. Oznameny subjekt
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